
Tabelle der
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Tabelle der
Beschichtungsstoffe:

Oberfl ächen-
vorbereitung

Grundbe-
schichtung

Deckbe-
schichtung

AGI Q 
151

DGNB 
Q1 - Q4

LEED BREEAM

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZG 15 TS ZG 75 TS    

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZG 15 TS ZG 75 TS    

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZG 15 TS ZG 75 TS    

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZG 96 TS ZG 96 TS    

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZD 91 TS ZD 91 TS    

Strahlen nach 
Sa 2,5 ZG 20 TS ZG 22 TS   teilweise 

Oberfl ächen-
vorbereitung

Grundbe-
schichtung

Deckbe-
schichtung

AGI Q 
151

DGNB 
Q1 - Q4

LEED BREEAM

St3, PMa mit 
Werkzeugen ZD 91 ZD 91    
St3, PMa mit 
Werkzeugen ZG 15 ZG 75    
St3, PMa mit 
Werkzeugen ZG 96 ZG 96  Q1 - Q2  
St3, PMa mit 
Werkzeugen ZG 96 ZG 96  Q1 - Q2  
St3, PMa mit 
Werkzeugen ZD 91 ZD 91    
St3, PMa mit 
Werkzeugen ZG 20 TS ZG 22 TS    
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